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Дисциплина «Материаловедение. ТКМ»

Выполните контрольную работу:
1. Основные способы разливки стали. Приведите их схемы, назовите достоинства и недостатки каждого из способов.

2. Вычертите диаграмму состояния Fe(Fe3C, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600 до 0 оС (с применением правила фаз) для сплава определенной концентрации. Для этого же сплава определите по правилу отрезков при заданной температуре: процентное содержание углерода в фазах, количественное соотношение фаз.

Данные по концентрации углерода в сплаве и по температуре:

	Концентрация

С в сплаве, %
	Температура,

оС

	1,7
	1400


3. С помощью диаграммы состояния системы “железо(цементит” определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали У12 и опишите структуру и свойства стали после каждого вида термической обработки.

4. Для детали задана определенная марка стали. Укажите состав и определите, к какой группе по назначению относится данная сталь. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической или химико-термической обработки.

Данные по маркам сталей:

	Наименование детали
	Марка стали 
	Твердость после

термообработки

	Шатун двигателя
	20ХН4ФА
	260...280 HB


5. Композиты с компонентами из наноматериалов. Строение. Применение.

6. Изложить виды машинной формовки, указать преимущества изготовления литейных форм на формовочных машинах.

7. Многоручьевая штамповка. Схема многоручьевого штампа и технология получения поковок в таких штампах. Преимущества объемной штамповки перед свободной ковкой.

8. Опишите основные причины возникновения напряжений и деформаций при сварке.

9. Расшифруйте марки заданных материалов; оцените свариваемость материала; опишите процессы, происходящие в зоне шва и околошовной зоне. Отметьте, в чем заключается особенность технологии и техники сварки данного материала. Выберите и обоснуйте метод сварки. Рассчитайте режимы, нарисуйте разделку кромок шва, выберите оборудование для сварки и укажите основные характеристики. Выберите и опишите методы контроля сварного соединения.
	Способ

сварки
	Марка стали
	Классификация сварного соединения по виду и расположению шва 

в пространстве
	Толщина свариваемой детали, мм

	Дуговая
	08Х17Т
	Встык, потолочный
	4

	Газовая
	17ГС
	Встык, круговой
	5
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