Материаловедение и технология конструкционных материалов
49 *изобразите диаграмму состояния сплавов системы алюминий-кремний, постройте кривую охлаждения для сплава с 8 % кремния и проанализируйте ее с применением правила фаз.
75*опишите технологию термической обработки зубила, изготовленного из стали У9А, диаметр20 мм,l=200 мм.
144 опишите особенности технологии изготовления отливок деталей из медных сплавов. Укажите область их применения.
177 приведите схему многоручьевого штампа и опишите технологию горячей объемной штамповки в нем. Поясните расчет размеров исходной заготовки для объемной штамповки.
225 опишите технологию шовной сварки, ее достоинства, недостатки, оборудование и область применения. Ответ поясните схемой процесса.
297 определите скорость резания и основное время при сверлении сквозного отверстия глубиной 70мм в чугунной за​готовке. Диаметр сверла равен 20мм, подача S= 0,2 мм/об. Твердость чугуна 200 HВ; стойкость сверла Т=30 мин. Приведите схему сверления.

